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摘要 : 在有损耗的硅衬底上试制了传输线 (微带以及共面波导) ,并嵌入在 CMOS Cu/ SiO2 互连层中. 对传输线的
几何尺寸与其特征阻抗、损耗以及衰减因子进行了研究 . 结果表明嵌入在硅氧化层中的微带和共面波导可以在有
损耗的硅片上低损耗地实现 ,为在硅片上设计微波和毫米波电路提供了必要的无源器件.
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1 　引言

随着硅加工工艺的快速发展 ,在 CMOS 工艺
下 ,硅片上集成的晶体管的工作频率可以在几 GHz

甚至几十 GHz 的范围内. 在射频/ 毫米波频段 ,诸如
微带和共面波导的传输线在芯片互连、功能器件和
子系统的综合方面发挥着重要的作用.

与 GaAs 单片微波集成电路 (MMIC) 上的传输
线相比较 ,制造在硅片上的传输线由于衬底因素会
产生损耗. 这个缺陷可以通过三种途径得以减少或
克服 : (1)使用高电阻系数的衬底[1 ,2 ] . 然而 ,晶片成
本将会比标准电阻系数的硅晶片高出很多 ,高电阻
系数的硅衬底也不能与传统的 CMOS 工艺完全兼
容 ; (2) 将稠密多晶层嵌入到硅衬底和传输线之
间[3～6 ] ,但是这种技术偏离了标准的 CMOS 和 BiC2
MOS 工艺 ,因而降低了它与标准硅加工工艺的兼容
性 ; (3)改变设计 ,如嵌入微带 ( EM) 的例子 ,在信号
线和衬底之间嵌入微带地线 ,这样可以减少衰减和
损耗 ,这已经得到证实.

本文研究应用 CMOS Cu/ SiO2 互连工艺流程 ,

在标准的低电阻率硅晶片上制造嵌入在互连层中的
微带和 CPW. 据我们所知 ,这应该是第一次在有损
耗的硅晶片上应用 Cu CMOS 互连技术制造传输
线 ,其结构如图 1 所示.

使用嵌入式微波传输线的原因是因为 EM 结
构在后端工艺流程 (BNOL ) 中可以嵌入在互连层
中 ,并且支持 TEM 波[7 ] ,这种波会导致传输信号的

图 1 　微带与共面波导的结构图

Fig. 1 　Schematic st ructure of microst rip s and copla2
nar waveguide

低失真. 微带的特征阻抗和衰减已通过分别改变信
号线的宽度 W 1 以及信号线和地线之间的距离 d1

得到研究. 对于共面波导 ( CPW) ,W 2 , S 和 d2 分别
表示信号线的宽度、信号线和地线之间的间距 ,以及
CPW 距衬底的距离. 通过改变三个几何参数 W 2 、S

和 d ,研究它们对 CPW 的特征阻抗和衰减的影响与
作用. 传输线特性用测量的 S 参数表征. 特征阻抗、
衰减以及衰减因子可从 S 参数中提取 ,并根据几何
尺寸进行分析.

2 　制造工艺

如图 1 所示 ,微带和 CPW 的信号线在互连层
的顶层金属 ,微带的地极板在下面的某一层金属上.

衬底是标准的电阻率约为 10Ω·cm 的硅晶片 ,SiO2

作为中间的电介质 ,CMOS BNOL 采用 Cu 互连技
术制造 ,这种技术从硅衬底上淀积 SiO2 / Si3 N4 /
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SiO2 层开始. 这里和后面所提及的 Si3 N 非常薄 ,主
要用于光刻阻挡层 ,因为它相对于 SiO2 可以提供一
个可选的蚀刻率.

根据微带地极板的大小光刻顶层 SiO2 图形层.

经过一个缓冲层和电镀仔金层的淀积后 ,组成图案
的沟道用 Cu 进行电化学电镀 ,然后通过一种化学
的、机械 (CMP)的抛光步骤进行平坦化处理. 这样 ,

微带地极板就形成了. 在地极板层上 ,淀积 Si3 N4 /

SiO2 层. SiO2 的厚度由 d1 的值决定. 本文选择了三
种不同的 d1 值 ,分别为 018 ,115 ,210μm. 如果需要
在这一层形成通孔 ,则图形转移、蚀刻、发源、缓冲层
的循环加工过程 , ECP 和 CMP 得再进行一次. 微带
和 CPW 的信号线可以通过重复 Si3 N4 / SiO2 层的淀
积和前面提到的循环加工过程在同一层同时形成.

该层的厚度是 210μm ,它由 SiO2 层的厚度控制. 器
件采用 300nm 厚的 SiO2 层钝化.

为了获得好的传输性能 ,传输线使用层的厚度
是非标准的 ,在研究中通过改变标准 CMOS 互连工
艺来实现. 然而 , 所有的制造都采用 Cu/ SiO2

0118μm CMOS B EOL 工艺 ,与其完全兼容.

3 　特征参数

使用一台 H P8510C 网络分析仪和一个探针台
测 S 参数的值. 可以用高频的分离嵌入技术消除由
测试点引起的寄生效应 ,关于这项技术的细节可参
看文献[ 8 ] . 同时也使用了二端网络测量和分析技
术.

通过比较传输线的[ S ]矩阵和[ D ]矩阵 ,从 S 参
数中可以提取出传输线的特征阻抗 Z、传播常数γ.

然而 ,它们也可以由传输线理论推导得出 ,表示如
下 :

Z = Z0
(1 + S11 ) 2 - S2

21

(1 - S11 ) 2 - S2
21

1/ 2

(1)

e- 2γl =
A - 1
A + 1

(2)

A =
1 - S2

11 + S2
21

[ (1 + S11 ) 2 - S2
21 ]1/ 2 [ (1 - S11 ) 2 - S2

21 ]1/ 2

(3)

其中 　l 为传输线的长度 ; Z0 为测试系统的特征阻
抗 ,值为 50Ω. S ij ( i , j = 1 或 2) 为测量的 S 参数值. 衰
减或损耗以及减速因子 SF 可以从γ中得到 ,如下 :

γ =α+ jβ (4)

长度为 l 的传输线的损耗为 :

Loss = e -αl =
A - 1
A + 1

(5)

或
Loss[ dB ] = - 20 ×lg (e -αl ) 　　　　　

= - 20 ×lg A - 1
A + 1

(6)

由 (2)和 (4)式 ,可得

β= -
1
2 l

angle
A - 1
A + 1

±2πk

( k = 0 ,1 ,2 ⋯⋯) (7)

但是因为

β=
2π
λ =

2πf
v P

(8)

其中 　vP 为介质中波的传播速度 , SF 可被重新写
为

SF =
c

v P
=

c
2πf

β　　　　　　　

= -
c

4πf l
angle

A - 1
A + 1

±2πk

( k = 0 ,1 ,2 ⋯⋯) (9)

其中 　c 为真空中的光速. 选择适当的 k 使 SF 在特
性中变化平滑一些. 一旦得到 Z 和γ,如图 2 所示的
电话线传输模型的 R , L , G以及 C 可以运用下面的
式子推导得出 :

R = Re (γZ) (10)

L = Im (γZ) /ω (11)

C = Im (γ/ Z) /ω (12)

G = Re (γ/ Z) (13)

图 2 　基于 Telegraphist 模型的传输线

Fig. 2 　Telegraphist’s model for transmission lines

4 　结果和分析

4 . 1 　特征阻抗 ,损耗和减速因子

图 3 和图 4 分别表示了 CPW 和微带的 Z , SF

以及损耗 Loss 的绝对值. 图 3 中信号线宽度、信号
线与地的间距 ,信号线与衬底的间距分别是 5 ,20 ,

2μm. 图 4 中信号线宽度 ,与地的间距都为 2μm.

| Z| 的幅度在一个较宽的赫兹频率范围变化.

在一个有损耗的硅衬底上 , Z 不再是一个实数 ,

而是复数. 它表示如下 :

Z =
R + jωL
G + jωC

(14)

其中 　R , L , G 和 C 是电话传输线模型的参数. 因
此 ,用 Z 的绝对值| Z| 绘制图形而不是 Z. 发现 ,从
上面所得到的 R , L , G, C 在较宽的 GHz 频率范围
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图 3 　CPW 参数与频率的关系

Fig. 3 　Variation of parameters of CPW with f requency

图 4 　微带参数与频率的关系

Fig. 4 　Variation of parameters of microst rip with f re2
quency

内ωC µ G. 因此 (14)式可以被重新写为

Z ≈ L
C

- j R
ωC

(15)

与

| Z | ≈ L
C

2

+
R

ωC

2 1/ 2

(16)

当频率增加时 , | Z| 减小并受控于 L
C

. 因此 ,在较

宽的 GHz 的范围内它几乎是一个常量 ,而且这与一
个无损耗的传输线的值是相同的.

如图 3 和图 4 所示 ,除了在 GHz 的低起始处
外 ,SF 随着频率而变化. 这意味着在较宽的 GHz 范
围内 ,两种传输线类型都支持准 TEM 模式传播. 这
对于硅晶片上的超过 GHz 频率数字电路和 RF 模
拟电路的应用是非常重要的. 小的 SF 值表示信
号的场是由信号线和相应之间的电介质所决定.

微带的 SF值接近 εr ,SiO2 且稍大一些 ,这是由于夹
在电介质层之间 50nm 厚的 Si3 N4 层导致εr 的增
加. CPW 的 SF 值比微带的 SF 值稍大一些 ,这不仅
是由于Si3 N4 层的存在 ,而且由于硅衬底的影响.

然而 ,从 SF 值可以得知 , SiO2 是波传播的主要媒
介.

如图 5 所示 ,微带的| Z| 值在 20 GHz 处随着信
号线宽度 W 的增加和信号线与地之间的距离 d 而
变化. 因为| Z| 的值在 20 GHz 的范围内随频率没有
大的变化 ,可估计在其他频率的 | Z| 值与这一范围
有相同的变化趋势. 因为宽度的减少会增加 L ,距离
的增加会减少 C , | Z| 随着距离的增加或宽度的减小
而变大. 可以以此获得所期望的微带的特征阻抗.

图 5 　微带| Z| 与 W , d 的关系

Fig. 5 　Variation of | Z| of microstrips with W and d

图 6 和图 7 分别描述了 20 GHz 处信号线的宽
度 W 和信号线与地之间的距离 d 与微带损耗的关
系. 同时给出了模型中相应的 R 和 G (见图 2) 以帮

图 6 　微带 Loss , R , G与 W 关系

Fig. 6 　Variation of Loss and R and G of microst rip

with W
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图 7 　微带 Loss , R , G与 d 的关系

Fig. 7 　Variation of Loss and R and G of microst rip

with d

助分析. 在图 6 中 (信号线与地之间的间矩为 2μm) ,

可以看到 ,随着宽度的增加 ,损耗相应减少 ,这是由
于信号线电阻的减小所导致.

　　损耗随着距离的增加而减小如图 7 (信号线的
宽度为 2μm)所示. 通常 ,这种减小与信号线和地之
间的电介质损失相关联 ,且电介质损失随距离增大
而降低. 然而 ,如果模型中 R 和 G 的值仅仅由信号
线和电介质的电导率所决定 ,则在图 7 中就不能解
释损耗的减少. 因此 ,当距离缩短并可以与信号线的
宽度和厚度相比较时 ,应该将 R 值看作距离的函
数 ,而不能像文献[7 ,8 ]中基于集肤效应简单地推导
得出 R.

对于 CPW 来说 ,三个几何参数将会影响其特
征阻抗和损耗 ,它们是信号线的宽度 W 2 ,信号线和
地极板之间的相对面积 S ,以及从 CPW 到衬底的距
离 d2 . 图 8 (a)和 (b)表示了 CPW 的| Z| 值和损耗与
W 2 , S 以及 d2 的变化关系. 在图 8 (a)中 ,| Z| 值随着
S , d2 增加而增加 ,随 W 2 增加而减小. 对于低电阻
率硅衬底的 CPW ,衬底应当被看作地的一部分 ,这
是由于衬底与探针台的固定器相接触 ,而此固定器
是测试系统的地. 因此 ,模型的电容 C 部分的来源
于信号线与衬底之间的电容. 这部分电容随 d2

图 8 　CPW 的| Z| ,Loss 与 W , S , d 的关系

Fig. 8 　Variation of | Z| and Loss of CPW with W , S ,and d

的减小而增大 ,因而导致| Z| 的增加. 在图 8 ( b) 中 ,

损耗随着 W 2 , S 的增加而增加. W 2 反映了衬底对损
耗的影响 ,信号线越宽 ,存在于信号线和衬底之间的
电场线就越多. 因为会有部分波在衬底中传播 ,损耗

也就相应变高. S 的增加会导致更多的电场线在衬
底终止 ,从而引起损耗的增加.

CPW 的模型参数 R 和 G 在很大程度上依赖于
频率、信号线的宽度、信号线和地极板之间的面积以
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及 CPW 与衬底的距离. 类似于前面讨论的微带 , R

和 G 不仅是信号线宽度、传输线和地之间的间距的
作用结果 ,而且还依赖于 CPW 与衬底之间的距离.

4 . 2 　传输线建模

实际上 ,传输波的波长通常比传输线的长度要
短得多. 因此 ,只有图 2 的分布式模型适于传输线的
电气特性. 然而 ,这个模型仅说明了传输线的一段.

本文对多段串联而成的 CPW ,使用 H P2ADS

做了进一步的实验. CPW 长为 1mm ,其各段长度是
变化的. 因此 ,在仿真中 ,长度越短的段 ,其使用次数
就越多. 图 9 表示了段长度分别为 012 ,011 ,0105 和
01025mm 时 ,对于 10 GHz 频率的拟合结果. 在模型
中 R , L , G和 C 的值是频率范围 915～1015 GHz 的
平均值.

图 9 　CPW 测试与仿真的 S11 , S21的匹配程度

Fig. 9 　Fitness of CPW tested and simulated S11 and S21

对于 S21不论段所选择的长度 ,其实数部分和虚
数部分的匹配都较好. 但是对于 S11 ,如果匹配误差
限制在平均测试值的 10 %以内 ,段长必须小于
0105mm . 同样在对2 0和3 0 GHz的模型进行仿真

时发现 ,在匹配中 S11是主要考虑部分. 如果 S11的误
差限制在 10 % 以内 , 段长应该小于 01025 和
0101mm. 在 CPW 中传播波的波长在 10 GHz 时大
约为 13～14mm ,这意味着模型的段长大约应为波
长的 1/ 260～1/ 270 ,以保证匹配误差为 10 %.

5 　结论

本文详细讨论了特征阻抗和损耗随着传输线几
何尺寸的变化情况 ,并在有损耗的硅衬底上采用
Cu/ SiO2 互连工艺实现微带和 CPW 传输线. 在设
计中 ,不仅考虑传输线的几何尺寸 ,还考虑低电阻率
硅衬底的影响 ,特别是对于 CPW. 另外增加传输线
的金属厚度也可以显著降低损耗. 信号线和地之间
的距离以及层叠结构互连层集成的传输线严重地影
响着 Telegrap hist 模型的参数. 计算这些参数是非
常困难的 ,但是一个更实用、现实的途径就是从测试
芯片上提取模型. 对于传输线的分布式模型 ,与传播
波长相比较 , Telegrap hist 模型的段长是非常小的.
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Transmission Lines Embedded in Sil icon Oxide Layers on Sil icon Wafers
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Abstract : Transmission lines , microst rips and coplanar waveguides , are fabricated on lossy silicon subst rates embedded in

CMOS Cu/ SiO2 interconnect layers. The impedance ,loss ,and slowing factor are studied in detail as they relate to the geometric

size of the t ransmission lines. We show that microst rips and coplanar waveguides embedded in silicon oxide can be achieved with

low loss on lossy silicon wafers ,providing the essential passive component s for designing microwave and millimetre2wave cir2
cuit s on silicon wafers.

Key words : CMOS interconnect technology ; microst rip ; coplanar waveguide
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